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Fecha: 19/1/2010 Emitido por el Departamento de Calidad 
Descripción de la mercancía Prueba 

estándar 
Medida WLL BKL SWL: 

Carga 
Límite de 
Trabajo  
 
BKL: 
Carga 
Límite de 
Rotura 

1800 2250 – 13mm 1/2” 2T 12T 
1800 2251 – 16mm 5/8” 3.25T 19.5T 
1800 2252 – 18mm 3/4” 4.75T 28.5T 
1800 2253 – 22mm 7/8” 6.5T 39T 
1800 2254 – 26mm 1” 8.5T 51T 
1800 2255 – 29mm 1 1/8” 9.5T 57T 
1800 2256 – 32mm 1 1/4” 12T 72T 

Marcado: WLL xxT Resultado: Aprobado 
Acabado: Acero aleado Resultado: Aprobado 
Material: Cuerpo galvanizado, 
Perno rojo 

Resultado: Aprobado 

Carga de trabajo: WLL x 2 Resultado: Aprobado 
Carga límite rotura: WLL x 6 Resultado: Aprobado 
Resultado: 
                                   Aprobado 

 

Artículo : 1800 2250 - 1800 2256 
 GRILLETE LIRA, ACABADO ROJO  

 


