
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICADO DE CALIDAD 
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1 

 
 
   
 
 
 
 
 
Fecha: 06/01/2010 Emitido por el Departamento de Calidad 
Descripción de la mercancía 

Prueba 
estándar 

Medida WLL BKL WLL: Carga 
Límite de 
Trabajo  
 
BKL: Carga 
Límite de 
Rotura 

1800 3901 – TN-1 6-8 1,2T 4,8T 
1800 3902 – TN-2 7/8-8 2T 8T 
1800 3903 – TN-3 10-8 3,2T 12,8T 
1800 3904 – TN-5 13-8 5,4T 21,6T 
1800 3905 – TN-8 16-8 8,2T 32,3T 
Marcado: xx-8 WLL xxT Resultado: Aprobado 
Acabado: Pintado Rojo Resultado: Aprobado 
Material: Cuerpo galvanizado Resultado: Aprobado 
Carga de trabajo: WLL x 2 Resultado: Aprobado 
Carga límite rotura: WLL x 4 Resultado: Aprobado 
Resultado: 
                                   Aprobado 

 

Artículo : 1800 3901 - 1800 3905 
 GANCHO GIRATORIO SEGURIDAD G80  

 


